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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝΒΛΑΒΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ––
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΩΝΟΠΛΙΣΜΩΝ
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SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ââ ΑναστολείςΑναστολείς ΔιάβρωσηςΔιάβρωσης

ââ ΕτοιμαΕτοιμα ΤσιμεντοειδήΤσιμεντοειδή ΚονιάματαΚονιάματα καικαι

ââ ΚονιάματαΚονιάματα ΑποκατάστασηςΑποκατάστασης ΦωλεώνΦωλεών

ââ ΡητίνεςΡητίνες ΕπισκευήςΕπισκευής καικαι

ΑποκατάστασηςΑποκατάστασης ΡηγματώσεωνΡηγματώσεων



4

SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΑνεπάρκειαΑνεπάρκεια ζώνηςζώνης επικάλυψηςεπικάλυψης οπλισμώνοπλισμών
ΑτέλειεςΑτέλειες σκυροδέτησηςσκυροδέτησης ((φαινόμεναφαινόμενα απόμιξηςαπόμιξης))
ΜηχανικήΜηχανική φθοράφθορά ((ππ..χχ. . υψηλήυψηλή φόρτισηφόρτιση
–– βαριάβαριά χρήσηχρήση ήή αλλαγήαλλαγή λειτουργίαςλειτουργίας,,
τριβέςτριβές, , καθιζήσειςκαθιζήσεις, , δολιοφθοράδολιοφθορά, , κλπκλπ.).)
ΧημικήΧημική προσβολήπροσβολή ((θείωσηθείωση))
ΦυσικάΦυσικά αίτιααίτια ((ππ..χχ. . παγοπληξίαπαγοπληξία, , σεισμικήσεισμική
δράσηδράση, , αλατώσειςαλατώσεις, , παγολυτικάπαγολυτικά άλαταάλατα,,
συστολοσυστολο--διαστολέςδιαστολές –– εκτονώσειςεκτονώσεις πουπου
οφείλονταιοφείλονται σεσε εναλλαγέςεναλλαγές καιρικώνκαιρικών συνθηκώνσυνθηκών
κλπκλπ.)   .)   

ΠαθολογίαΠαθολογία καικαι
αποδιοργάνωσηαποδιοργάνωση

σκυροδέματοςσκυροδέματος λόγωλόγω φυσικώνφυσικών
αιτιώναιτιών, , ελαττωμάτωνελαττωμάτων καικαι

κακώνκακών διευθετήσεωνδιευθετήσεων

ΠαθολογίαΠαθολογία ΟπλισμένουΟπλισμένου ΣκυροδέματοςΣκυροδέματος
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ΠαθολογίαΠαθολογία ΟπλισμένουΟπλισμένου ΣκυροδέματοςΣκυροδέματος

22ηη ΦάσηΦάση 33ηη ΦάσηΦάση

SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ClCl--

ClCl--

HH22OO

ΕνανθράκωσηΕνανθράκωση σκυροδέματοςσκυροδέματος

ΔιάβρωσηΔιάβρωση οπλισμώνοπλισμών

Ca(OH)Ca(OH)22

ΒλάβηΒλάβη σκυροδέματοςσκυροδέματος
λόγωλόγω διάβρωσηςδιάβρωσης

σιδηρώνσιδηρών οπλισμώνοπλισμών

ΦαινόμενοΦαινόμενο ενανθράκωσηςενανθράκωσης(*)(*)

λόγωλόγω αντίδρασηςαντίδρασης COCO22 μεμε Ca(OH)Ca(OH)22
ΑλληλοεπιδράσειςΑλληλοεπιδράσεις πουπου
οφείλονταιοφείλονται σεσε δίκτυαδίκτυα τοπικώντοπικών
επαγωγικώνεπαγωγικών ρευμάτωνρευμάτων
ΕξωγενείςΕξωγενείς παράγοντεςπαράγοντες
διάβρωσηςδιάβρωσης ((ππ..χχ. . χλωρίδιαχλωρίδια,,
καικαι//ήή θειικάθειικά άλαταάλατα, , όμβριαόμβρια κκ..αα.).)

HH22SS

CHCH44

11ηη ΦάσηΦάση

(*) (*) άλαταάλατα ανθρακικούανθρακικού ασβεστίουασβεστίου

COCO

COCO22
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ΠαθολογίαΠαθολογία ΟπλισμώνΟπλισμών ΣκυροδέματοςΣκυροδέματος
ΒλάβηΒλάβη σκυροδέματοςσκυροδέματος λόγωλόγω διάβρωσηςδιάβρωσης

σιδηρώνσιδηρών οπλισμώνοπλισμών ClCl--ClCl--ClCl--

ClCl--
ClCl--

ClCl--

Cl-

Cl-

Cl-

Cl-

Cl-

SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

HH22OO HH22OO
HH22OO

OO22 OO22

OO22

ΤοΤο δραδρα ωςως ηλεκτρολύτηςηλεκτρολύτης

pH 13pH 13

pH 11pH 11

HH22OO

ΑντιδράΑντιδρά μεμε

pH 7pH 7
ΛύσηΛύση::

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες MuCisMuCis && MCIMCI

ØØ MuCisMuCis Steel ProtectionSteel Protection

ØØ MuCisMuCis miamia 200200

ØØ ΜΜuCisuCis BSBS--38 Finish38 Finish

ØØ MCIMCI--2010/2011 Emitters2010/2011 Emitters

ØØ MCIMCI--2020 Gel type2020 Gel type

ØØ MuCisMuCis BSBS--38 & BS38 & BS--3939

ΕΝΕΝ 15041504--33 / / CECE

ΕΝΕΝ 15041504--33 / / CECE

ΝέαΝέα
προϊόνταπροϊόντα
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ΚαθαρισμόςΚαθαρισμός μεμε μηχανικάμηχανικά
μέσαμέσα

ØØ ΜέθοδοςΜέθοδος ΥδροβολήςΥδροβολής

ØØ ΜέθοδοςΜέθοδος ΑμμοβολήςΑμμοβολής

ØØ ΣυνδυασμένηΣυνδυασμένη ΚατάστασηΚατάσταση

ΠροετοιμασίαΠροετοιμασία ΕπιφάνειαςΕπιφάνειας ΣκυροδέματοςΣκυροδέματος
SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΑπομάκρυνσηΑπομάκρυνση λιπαρώνλιπαρών ουσιώνουσιών, , 
υπολειμμάτωνυπολειμμάτων αποκαλουπωτικώναποκαλουπωτικών
λαδιώνλαδιών καικαι χαλαρώνχαλαρών στοιχείωνστοιχείων
σκυροδέματοςσκυροδέματος μειωμένωνμειωμένων αντοχώναντοχών
ΑπομάκρυνσηΑπομάκρυνση επιφανειακήςεπιφανειακής
οξείδωσηςοξείδωσης απόαπό αποκαλυμμένουςαποκαλυμμένους
οπλισμούςοπλισμούς ((Sa 2Sa 2½½ κατάκατά SIS)SIS)
ΑπελευθέρωσηΑπελευθέρωση πορώδουςπορώδους απόαπό
κατάλοιπακατάλοιπα –– ρύπουςρύπους –– υπολείμματαυπολείμματα
θειικώνθειικών & & ανθρακικώνανθρακικών αλάτωναλάτων καικαι
επικαθήμενεςεπικαθήμενες ουσίεςουσίες στηνστην
υπάρχουσαυπάρχουσα κατάστασηκατάσταση..
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SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝΒΛΑΒΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ––

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΩΝΟΠΛΙΣΜΩΝ

MuCisMuCis miamia 200200
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SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΒαφήΒαφή προστασίαςπροστασίας

ΑποκατάστασηΑποκατάσταση ζώνηςζώνης
επικάλυψηςεπικάλυψης οπλισμώνοπλισμών

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΣύστημαΣύστημα VHDRSVHDRS -- ΕπισκευαστικώνΕπισκευαστικών μεμε μόριαμόρια MCIMCI

διαχεόμενουδιαχεόμενου ΑναστολέαΑναστολέα ΔιάβρωσηςΔιάβρωσης MuCisMuCis

~~5050––65 65 mmmm

ΕργασίεςΕργασίες ΕπισκευώνΕπισκευών
1)1) ΠροετοιμασίαΠροετοιμασία επιφανειώνεπιφανειών καικαι καθαρισμόςκαθαρισμός. . 
2)2) ΠροστασίαΠροστασία αποκαλυμμένωναποκαλυμμένων οπλισμώνοπλισμών..
3)3) ΕφαρμογήΕφαρμογή ΑναστολέαΑναστολέα ΔιάβρωσηςΔιάβρωσης μεμε δυνατότηταδυνατότητα
εμποτισμούεμποτισμού τουτου σκυροδέματοςσκυροδέματος ((μέτρομέτρο προστασίαςπροστασίας
οπλισμώνοπλισμών, , αποκαλυμμένωναποκαλυμμένων καικαι μημη -- πρόληψηπρόληψη).).

4)4) ΑναμονήΑναμονή 33--4 4 ημερώνημερών καικαι κατόπινκατόπιν ελαφρύελαφρύ ξέπλυμαξέπλυμα
τηςτης επιφάνειαςεπιφάνειας μεμε νερόνερό. . 

5)5) ΣτρώσηΣτρώση επισκευαστικούεπισκευαστικού κονιάματοςκονιάματος αποκατάστασηςαποκατάστασης
βλαβώνβλαβών καικαι γεωμετρίαςγεωμετρίας στοιχείουστοιχείου σκυροδέματοςσκυροδέματος..
ΑποκατάστασηΑποκατάσταση ρηγματώσεωνρηγματώσεων..

6)6) ΧρόνοςΧρόνος ωρίμανσηςωρίμανσης μετάμετά τοτο πέραςπέρας τωντων επισκευώνεπισκευών..

ΕάνΕάν ακολουθήσειακολουθήσει βαφήβαφή
7)7) ΜετάΜετά τηντην ωρίμανσηωρίμανση τωντων επισκευώνεπισκευών.. ΑστάρωμαΑστάρωμα τωντων
όψεωνόψεων μεμε TecnofixTecnofix AC 250AC 250..

8)8) ΕπιφανειακήΕπιφανειακή προστασίαπροστασία μεμε έγχρωμηέγχρωμη ακρυλικήακρυλική βαφήβαφή
TecnorivTecnoriv AC 100 AC 100 βασισμένηβασισμένη στηνστην ΤεχνολογίαΤεχνολογία μορίωνμορίων
διαχεόμενουδιαχεόμενου αναστολέααναστολέα διάβρωσηςδιάβρωσης –– MCI MCI 

ΠροστασίαΠροστασία οπλισμώνοπλισμών

ΔιαχεόμενηςΔιαχεόμενης μορφήςμορφής
ΑναστολέαςΑναστολέας διάβρωσηςδιάβρωσης

ΕΝΕΝ 15041504--33 / / CECE

ΕΝΕΝ 15041504--22 / / CECE
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ΙδιότητεςΙδιότητες ΚονίαμαΚονίαμα 11--συστσυστ.. ΚονίαμαΚονίαμα 22--συστσυστ..

ΛάθηΛάθη κατάκατά τηντην ανάμιξηανάμιξη ΠιθανάΠιθανά ΑδύναταΑδύνατα
ΠρόσφυσηΠρόσφυση σεσε σκυρόδεμασκυρόδεμα ΠολύΠολύ καλήκαλή ΕξαίρετηΕξαίρετη
ΠρόσφυσηΠρόσφυση σεσε σιδηρόσιδηρό χάλυβαχάλυβα ΕξαίρετηΕξαίρετη ΕξαίρετηΕξαίρετη
ΜηχανικέςΜηχανικές αντοχέςαντοχές ΥψηλέςΥψηλές ((**)) ΥψηλέςΥψηλές
ΠυκνόπορηΠυκνόπορη επιφάνειαεπιφάνεια ΝαιΝαι ΝαιΝαι
ΕυκαμψίαΕυκαμψία / / ΠολυμερήΠολυμερή ΜεσαίαΜεσαία ΥψηλήΥψηλή
ΧρόνοςΧρόνος εργασιμότηταςεργασιμότητας ΜεγάλοςΜεγάλος ΜέσοςΜέσος
ΧρόνοςΧρόνος σκλήρυνσηςσκλήρυνσης ΚανονικόςΚανονικός / / ΤαχύςΤαχύς ΤαχύςΤαχύς
ΠάχοςΠάχος ανάπτυξηςανάπτυξης ΜεγάλοΜεγάλο ((≤≤ 5050 mm)mm) ΜεγάλοΜεγάλο ((≤≤ 5050 mm)mm)
ΒαθμόςΒαθμός ενανθράκωσηςενανθράκωσης ≤≤1.5 1.5 mm (mm (σταστα 8 8 έτηέτη)        )        ~0.1 ~0.1 mmmm ((σταστα 8 8 έτηέτη))
ΤήρησηΤήρηση ΜέτρωνΜέτρων ΣυντήρησηςΣυντήρησης ΑπαιτούμεναΑπαιτούμενα ΚαμίαΚαμία ΑπαίτησηΑπαίτηση
ΠρόσθετεςΠρόσθετες ιδιότητεςιδιότητες ΊνεςΊνες ΊνεςΊνες & & μόριαμόρια MCIMCI
ΚόστοςΚόστος προϊόντοςπροϊόντος ΜικρόΜικρό / / ΜεσαίοΜεσαίο ΜεσαίοΜεσαίο

((**): ): ΒασικήΒασική προϋπόθεσηπροϋπόθεση ότιότι οιοι αναλογίεςαναλογίες ανάμιξηςανάμιξης τουτου νερούνερού είναιείναι εντόςεντός τωντων ορίωνορίων πουπου καθορίζονταικαθορίζονται σταστα
αντίστοιχααντίστοιχα ΦύλλαΦύλλα ΙδιοτήτωνΙδιοτήτων γιαγια κάθεκάθε έτοιμοέτοιμο κονίαμακονίαμα ΕπισκευήςΕπισκευής 11--συστατικούσυστατικού

SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΕΝΕΝ 15041504--33 / / CECE ΕΝΕΝ 15041504--33 / / CECE
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SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

0

2

4

6

8

10
Εργασιμότητα

Ευκαμψία

Δύναμη Πρόσφυσης

Θλιπτική Αντοχή

Αντίσταση στην
Εναθράκωση

Κόστος Προϊόντος

Κονιάματα 1-συστ. Κονιάματα 2-συστ.

ΕΝΕΝ 15041504--33 / / CECE ΕΝΕΝ 15041504--33 / / CECE

vs

(≥ 55 Mpa) 

(σε βάθος χρόνου)



12

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΣύστημαΣύστημα VHDRSVHDRS -- ΕπισκευαστικώνΕπισκευαστικών μεμε μόριαμόρια MCIMCI

διαχεόμενουδιαχεόμενου ΑναστολέαΑναστολέα ΔιάβρωσηςΔιάβρωσης MuCisMuCis

SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΕΝΕΝ 15041504--33 / / CECE ΈτοιμαΈτοιμα ΚονιάματαΚονιάματα 22--συστατικώνσυστατικών
ÂÂ ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά
ÂÂ ΙνοπλισμέναΙνοπλισμένα κονιάματακονιάματα μεμε πολυμερήπολυμερή && γαλγαλαακτκτώώμαματατα συνθετσυνθετ. . ρητινώνρητινών
ÂÂ ΔιαχεόμενοςΔιαχεόμενος ΑναστολέαςΑναστολέας ΔιάβρωσηςΔιάβρωσης ((επαλειφόμενοςεπαλειφόμενος τύποςτύπος & & εμποτισμόςεμποτισμός))

1.1. ΠροστασίαΠροστασία αποκαλυμμένωναποκαλυμμένων ooπλισμώνπλισμών –– ΤοπικόςΤοπικός ΑναστολέαςΑναστολέας ΔιάβρωσηςΔιάβρωσης
ÂÂ ΕπάλειψηΕπάλειψη:: MuCisMuCis steel Protectionsteel Protection

2.2. ΠροστασίαΠροστασία μημη αποκαλυμμένωναποκαλυμμένων ΟπλισμώνΟπλισμών
ÂÂ ΕπίΕπί τουτου σκυροδέματοςσκυροδέματος:: MuCisMuCis miamia 200200

3.3. ΕνίσχυσηΕνίσχυση ΠρόσφυσηςΠρόσφυσης ((κυρίωςκυρίως σεσε στρώσειςστρώσεις πάχουςπάχους >> 20 20 mm)mm)

ÂÂ ΕπάλειψηΕπάλειψη:: MuCisMuCis MicrobetonMicrobeton BSBS--38 38 IntogripIntogrip

4.4. ΕπισκευαστικήΕπισκευαστική ΣτρώσηΣτρώση επικάλυψηςεπικάλυψης οπλισμώνοπλισμών
ÂÂ 33--220 mm      0 mm      MuCisMuCis MicrobetonMicrobeton BSBS--3838
ÂÂ 1010--550 mm      0 mm      MuCisMuCis MicrobetonMicrobeton BSBS--3939
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ΚΟΝΙΑΜΑΤΑΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΠΡΙΝΠΡΙΝ τιςτις ΕπισκευέςΕπισκευές ΜΕΤΑΜΕΤΑ τηντην ΑποκατάστασηΑποκατάσταση
Sintecno

Sintecno

Sintecno

Sintecno

http://www.parliament.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:YEN-2.JPG
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ΚΟΝΙΑΜΑΤΑΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΦάσηΦάση ΕπισκευώνΕπισκευών ΜΕΤΑΜΕΤΑ τιςτις ΑποκαταστάσειςΑποκαταστάσεις

Sintecno

Sintecno

http://www.art.com/asp/sp-asp/_/PD--10075115/SP--A/posters.htm?ui=2B1A20AAD98F431E922D140C855B0186
http://www.art.com/asp/display-asp/_/ID--25704/Framed_Art.htm?ui=2B1A20AAD98F431E922D140C855B0186
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ΚΟΝΙΑΜΑΤΑΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΜΕΤΑΜΕΤΑ τηντην ΑποκατάστασηΑποκατάστασηΦΑΣΗΦΑΣΗ ΕπισκευώνΕπισκευών

Sintecno

Sintecno
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2.2. MuCisMuCis miamia 200200
üü 11--συστατικούσυστατικού, , διαχεόμενοςδιαχεόμενος αναστολέαςαναστολέας διάβρωσηςδιάβρωσης

ΕπισκευήΕπισκευή γεωμετρίαςγεωμετρίας & & επικάλυψηεπικάλυψη οπλισμώνοπλισμών

SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΣύστημαΣύστημα ΕπισκευαστικώνΕπισκευαστικών ΚονιαμάτωνΚονιαμάτων σεσε

συνδυασμόσυνδυασμό μεμε ΑναστολέαΑναστολέα ΔιάβρωσηςΔιάβρωσης MuCisMuCis
ΈτοιμαΈτοιμα ΚονιάματαΚονιάματα 11--συστατικούσυστατικού

3.3. MicrobetonMicrobeton BSBS--3737 ήή Speed Crete Red LineSpeed Crete Red Line
üü 11--συστατικούσυστατικού, , ινοπλισμένοινοπλισμένο ήή μημη,, επισκευαστικόεπισκευαστικό κονίαμακονίαμα μεμε πολυμερήπολυμερή

üü ΕπικάλυψηΕπικάλυψη οπλισμώνοπλισμών -- ΤελικήΤελική επιφάνειαεπιφάνεια υψηλήςυψηλής αισθητικήςαισθητικής

üü 10 10 –– 50 mm (50 mm (πάχοςπάχος ανάπτυξηςανάπτυξης στρώσηςστρώσης))

1.1. Steel Protection MonoSteel Protection Mono--componentcomponent
üü ΠροϊόνΠροϊόν 11--συστατικούσυστατικού

üü ΟικονομικόΟικονομικό -- ΕύκολοΕύκολο στηνστην εφαρμογήεφαρμογή

üü ΕφαρμογήΕφαρμογή μεμε πινέλοπινέλο ήή εκτόξευσηεκτόξευση

ΕΝΕΝ 15041504--33 / / CECE
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ΚΟΝΙΑΜΑΤΑΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΜΕΤΑΜΕΤΑ τηντην ΑποκατάστασηΑποκατάστασηΠΡΙΝΠΡΙΝ τιςτις ΕπισκευέςΕπισκευές

Sintecno

Sintecno
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ΚΟΝΙΑΜΑΤΑΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΠρινΠριν τιςτις ΕπισκευέςΕπισκευές

Sintecno

Sintecno

ΦάσηΦάση ΕπισκευώνΕπισκευών



19

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΜΕΤΑΜΕΤΑ τιςτις ΕπισκευέςΕπισκευέςΦΑΣΗΦΑΣΗ ΕπισκευήςΕπισκευής

Sintecno

Sintecno
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SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΣύστημαΣύστημα ΕπισκευαστικώνΕπισκευαστικών ΚονιαμάτωνΚονιαμάτων

ΈτοιμαΈτοιμα ΚονιάματαΚονιάματα 11--ΣυστατικούΣυστατικού

ΠλήρωσηΠλήρωση εσωτερικώνεσωτερικών διάκενωνδιάκενων –– φωλεώνφωλεών σκυροδέματοςσκυροδέματος /          /          
ΔιαμόρφωσηΔιαμόρφωση εφεδράνωνεφεδράνων / / ΠακτώσειςΠακτώσεις –– ΑγκυρώσειςΑγκυρώσεις στοιχείωνστοιχείων

ü ΣταθερόςΣταθερός όγκοςόγκος πλήρωσηςπλήρωσης, , χωρίςχωρίς συρρίκνωσησυρρίκνωση

üü ΑποφυγήΑποφυγή δημιουργίαςδημιουργίας κατασκευαστικώνκατασκευαστικών αρμώναρμών

üü ΑποφυγήΑποφυγή δημιουργίαςδημιουργίας επιφανειακώνεπιφανειακών ρηγματώσεωνρηγματώσεων

üü ΥψηλήΥψηλή ρευστότηταρευστότητα καικαι δύναμηδύναμη εξάπλωσηςεξάπλωσης

üü ΠολύΠολύ υψηλήυψηλή θλιπτικήθλιπτική αντοχήαντοχή ((≤≤90 90 MpaMpa / / ≥≥665 5 MpaMpa) ) 

üü ΑυξημένηΑυξημένη αντοχήαντοχή σεσε επιφανειακήεπιφανειακή φθοράφθορά & & σεσε χημικάχημικά

üü ΚατάλληλοΚατάλληλο καικαι ωςως αγκυρωτικόαγκυρωτικό μέσομέσο σιδηροπλισμώνσιδηροπλισμών

üü ΧαμηλόςΧαμηλός λόγοςλόγος ΝΝ//ΤΤ

ΧυτάΧυτά ΕπισκευαστικάΕπισκευαστικά ΚονιάματαΚονιάματα, , σταθερούσταθερού όγκουόγκου πλήρωσηςπλήρωσης
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SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΣύστημαΣύστημα ΕπισκευαστικώνΕπισκευαστικών ΚονιαμάτωνΚονιαμάτων

ΈτοιμαΈτοιμα ΚονιάματαΚονιάματα 11--ΣυστατικούΣυστατικού

MicrobetonMicrobeton BSBS--91 91 AncoraAncora
üü ΟικονομικόΟικονομικό, , εύκολοεύκολο στηνστην εφαρμογήεφαρμογή ((χυτόχυτό))

üü ΥψηλήΥψηλή ρευστότηταρευστότητα καικαι εξάπλωσηεξάπλωση

üü ΧωρίςΧωρίς συρρίκνωσησυρρίκνωση –– ΕξαίρετηΕξαίρετη δύναμηδύναμη πρόσφυσηςπρόσφυσης

üü ΠολύΠολύ υψηλήυψηλή θλιπτικήθλιπτική αντοχήαντοχή ((≥≥990 0 MpaMpa / 28/ 28 ημέρεςημέρες))

üü ΔυνατότηταΔυνατότητα προσθήκηςπροσθήκης αδρανώναδρανών –– ΟικονομίαΟικονομία κλίμακαςκλίμακας

SintocreteSintocrete--HH
üü ΣταθεροποιημένηςΣταθεροποιημένης διόγκωσηςδιόγκωσης

üü ΧωρίςΧωρίς συρρίκνωσησυρρίκνωση –– ΚαλήΚαλή δύναμηδύναμη πρόσφυσηςπρόσφυσης

üü ΥψηλήΥψηλή θλιπτικήθλιπτική αντοχήαντοχή ((≥≥65 65 MpaMpa / 28/ 28 ημέρεςημέρες))

ΝέΝέoo
προϊόνπροϊόν

++40%40%
max. size  max. size  

33--5 mm5 mm

ΧυτάΧυτά ΚονιάματαΚονιάματα, , σταθερούσταθερού όγκουόγκου πλήρωσηςπλήρωσης

ΕΝΕΝ 15041504--33 / / CECE
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SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΣύστημαΣύστημα ΕπισκευαστικώνΕπισκευαστικών ΚονιαμάτωνΚονιαμάτων

ΈτοιμαΈτοιμα ΚονιάματαΚονιάματα 11--ΣυστατικούΣυστατικού

Microbeton BS-91 AncoraMicrobetonMicrobeton BSBS--91 91 AncoraAncora
ΧυτάΧυτά, , μημη συρρικνούμενασυρρικνούμενα κονιάματακονιάματα, , αποκατάστασηςαποκατάστασης

ΕΝΕΝ 15041504--33 / / CECE

ΥποστύλωμαΥποστύλωμα, , 
ΤοιχίοΤοιχίο κκ..αα..

ΦωλιάΦωλιά

ΔιακοπήΔιακοπή
σκυροδέτησηςσκυροδέτησης
σεσε κόμβοκόμβο λόγωλόγω

πύκνωσηςπύκνωσης
συνδετήρωνσυνδετήρων ήή
κακήςκακής δόνησηςδόνησης

ΔοκόςΔοκός

ΧυτεύσειςΧυτεύσεις
ακριβείαςακριβείας

11 33 44
ΒάσηΒάση

ΥποστύλωμαΥποστύλωμα, , 
ΤοιχίοΤοιχίο κκ..αα..

ΧρόνοςΧρόνος / / ΘλίψηΘλίψη
24 24 ώρεςώρες / 35 / 35 MpaMpa
7 7 ημέρεςημέρες / 58 / 58 MpaMpa

28 28 ημέρεςημέρες // >>8080 MpaMpaμεμε αδρανήαδρανή

22

ΠλάκαΠλάκα

ΜονολιθικέςΜονολιθικές
ΑποκαταστάσειςΑποκαταστάσεις
μεγάλουμεγάλου πάχουςπάχους
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SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΣύστημαΣύστημα ΕπισκευαστικώνΕπισκευαστικών ΚονιαμάτωνΚονιαμάτων

ΈτοιμαΈτοιμα ΚονιάματαΚονιάματα 11-- ήή 22--ΣυστατικώνΣυστατικών
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ΣκυρόδεμαΣκυρόδεμα

SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΣύστημαΣύστημα VHDRSVHDRS -- ΕπισκευαστικώνΕπισκευαστικών μεμε μόριαμόρια MCIMCI

διαχεόμενουδιαχεόμενου ΑναστολέαΑναστολέα ΔιάβρωσηςΔιάβρωσης MuCisMuCis**

ΕΝΕΝ 15041504--33 / / CECE

Λεπτόκοκκο Κονίαμα Φινιρίσματος

MuCisMuCis BSBS--38 Finish38 Finish

ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΡΟΒΛΗΜΑ :: ΥποστρώματαΥποστρώματα εμφανώνεμφανών κυρίωςκυρίως
σκυροδεμάτωνσκυροδεμάτων ήή επιφανειώνεπιφανειών πουπου απαιτούναπαιτούν φινίρισμαφινίρισμα καικαι
σφράγισησφράγιση πορώδουςπορώδους, , αποκατάστασηαποκατάσταση απολεπίσεωναπολεπίσεων, , αστοχιώναστοχιών
σκυροδέτησηςσκυροδέτησης ((ππ..χχ. . κυψελίδεςκυψελίδες) ) ήή εξομάλυνσηεξομάλυνση σεσε στρώσειςστρώσεις
πολύπολύ λεπτούλεπτού πάχουςπάχους ανάπτυξηςανάπτυξης..

ΛΥΣΗΛΥΣΗ :: ΕφαρμογήΕφαρμογή στρώσηςστρώσης διευθέτησηςδιευθέτησης καικαι αποκατάστασηςαποκατάστασης
υποστρώματοςυποστρώματος ––φινιρίσματοςφινιρίσματος –– γιαγια πάχηπάχη ανάπτυξηςανάπτυξης απόαπό 1 1 
mmmm έωςέως 4 4 mmmm, , μεμε λεπτόκοκκολεπτόκοκκο προϊόνπροϊόν τσιμεντοειδούςτσιμεντοειδούς βάσηςβάσης
MuCisMuCis BSBS--38 38 FinishFinish, , 22-- συστατικώνσυστατικών, , πουπου εμπεριέχειεμπεριέχει
επίσηςεπίσης μόριαμόρια MCIMCI ((MMigrating igrating CCorrosion orrosion IInhibitorsnhibitors --
διαχεόμενηςδιαχεόμενης μορφήςμορφής αναστολέαςαναστολέας διάβρωσηςδιάβρωσης).).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ :: ΦινίρισμαΦινίρισμα –– ΣφράγισηΣφράγιση πορώδουςπορώδους καικαι
προστασίαπροστασία έναντιέναντι ανάπτυξηςανάπτυξης ανθρακικώνανθρακικών αλάτωναλάτων, , 
επιτυγχάνονταςεπιτυγχάνοντας παράλληλαπαράλληλα μακρόχρονημακρόχρονη προστασίαπροστασία
οπλισμώνοπλισμών, , έναντιέναντι έκθεσηςέκθεσης σεσε διαβρωτικούςδιαβρωτικούς παράγοντεςπαράγοντες καικαι
δυσμένειαδυσμένεια περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος γενικότεραγενικότερα..

πόροι & κρατήρες

* * ΜΜuCisuCis = = MuMultiple ltiple CCorrosion orrosion IInhibiting nhibiting SSynergiesynergies

ΝέΝέoo
προϊόν
προϊόν
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SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

CATHODECATHODEANODEANODE

ΣχήμαΣχήμα A:A: ΌψηΌψη ΤοιχίωνΤοιχίων ΣκυροδέματοςΣκυροδέματος

MuCisMuCis miamia 200200

ΣχήμαΣχήμα B:B: ΣχηματικήΣχηματική ΤομήΤομή ΠεριοχήςΠεριοχής ΕπεμβάσεωνΕπεμβάσεων

MuCisMuCis miamia 200200

ζώνηζώνη επισκευήςεπισκευής

περιοχέςπεριοχές επεμβάσεωνεπεμβάσεων

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣΕΠΙΣΚΕΥΕΣ –– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΛΑΒΩΝΒΛΑΒΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣυστήματαΣυστήματα ΕπισκευαστικώνΕπισκευαστικών ΚονιαμάτωνΚονιαμάτων σεσε
συνδυασμόσυνδυασμό μεμε ΑναστολείςΑναστολείς ΔιάβρωσηςΔιάβρωσης

St St IIIIII ήή St St II τοπικήτοπική διαφοράδιαφορά δυναμικούδυναμικού

11 22
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SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚαινοτόμαΚαινοτόμα ΣυστήματαΣυστήματα ΑναστολέωνΑναστολέων ΔιάβρωσηςΔιάβρωσης μεμε

μεταναστεύονταμεταναστεύοντα μόριαμόρια MCIMCI –– MMigratingigrating CCorrosionorrosion IInhibitorsnhibitors

max. max. 2,5 2,5 inch.inch.

ΜορφέςΜορφές ΑναστολέωνΑναστολέων ΔιάβρωσηςΔιάβρωσης μεμε
δυνατότηταδυνατότητα ΔιάχυσηςΔιάχυσης

((εφαρμογήεφαρμογή μεμε επάλειψηεπάλειψη ήή μεμε ψεκασμόψεκασμό στοστο σκυρόδεμασκυρόδεμα))

üü ΣιλάνιαΣιλάνια

üü ΑμινοΑμινο--αλκοόλεςαλκοόλες

üü ΑμινοΑμινο--καρβοξύλιακαρβοξύλια

Cl- Cl-

Cl- Cl-

Cl-

MCIMCI--2020 Gel 2020 Gel typetype 33//44 inch.inch.ΤύποςΤύπος ενέσιμοςενέσιμος
διαχεόμενουδιαχεόμενου ΑναστολέαΑναστολέα
ΔιάβρωσηςΔιάβρωσης σεσε μορφήμορφή
GelGel, , μεμε δυνατότηταδυνατότητα
διασποράςδιασποράς,, πουπου
εφαρμόζεταιεφαρμόζεται μεμε εξέλασηεξέλαση
μεμε πιστόλιπιστόλι χειρόςχειρός ήή
αέροςαέρος σεσε προδιαμορφωπροδιαμορφω--
μένεςμένες οπέςοπές ((διατρήματαδιατρήματα))

>> 2,5 2,5 inch.inch.

ΝέΝέoo
προϊόν
προϊόν
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SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
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vv ΡητίνεςΡητίνες ΕποξειδικήςΕποξειδικής βάσηςβάσης ΕΕPPRR

SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΡΗΤΙΝΕΣΡΗΤΙΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
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ΡΗΤΙΝΕΣΡΗΤΙΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

vv ΕποξειδικέςΕποξειδικές ΡητίνεςΡητίνες –– ΑποκατάστασηΑποκατάσταση ρηγματώσεωνρηγματώσεων

ΠρινΠριν τητη
σκλήρυνσησκλήρυνση τουτου
σκυροδέματοςσκυροδέματος

MMετάετά τητη
σκλήρυνσησκλήρυνση τουτου
σκυροδέματοςσκυροδέματος

üü ΥψηλόςΥψηλός λόγοςλόγος ΝΝ//ΤΤ
üü ΠλαστικήΠλαστική συρρίκνωσησυρρίκνωση
üü ΔιαφορικήΔιαφορική καθίζησηκαθίζηση
üü ΠαγοπληξίαΠαγοπληξία καικαι//ήή ΥψηλήΥψηλή θερμοκρασίαθερμοκρασία
üü ΛοιπέςΛοιπές διαταράξειςδιαταράξεις

ΦυσικάΦυσικά ΑίτιαΑίτια
üü ΣεισμικήΣεισμική ΔράσηΔράση –– ΠαγετόςΠαγετός –– ΠαγοπληξίαΠαγοπληξία
üü ΘερμοκρασιακέςΘερμοκρασιακές μεταβολέςμεταβολές –– απότομεςαπότομες μεταπτώσειςμεταπτώσεις

ΦυσικοΦυσικο--ΧημικέςΧημικές ΕπιδράσειςΕπιδράσεις
üü ΣυστολήΣυστολή ξήρανσηςξήρανσης
üü ΔιαβρωτικοίΔιαβρωτικοί παράγοντεςπαράγοντες ((HH22O, COO, CO22, CO, CL, , CO, CL, ΗΗ22S, CHS, CH44))
üü ΕκτονώσειςΕκτονώσεις λόγωλόγω διάβρωσηςδιάβρωσης οπλισμώνοπλισμών
üü ΤοπικέςΤοπικές διαφορέςδιαφορές δυναμικούδυναμικού -- ΠαγολυτικάΠαγολυτικά άλαταάλατα

ΛόγοιΛόγοι ΔυναμικήςΔυναμικής
üü ΔιαφορικήΔιαφορική καθίζησηκαθίζηση
üü ΦαινόμεναΦαινόμενα ερπυσμούερπυσμού
üü ΣυντονισμόςΣυντονισμός –– ΤαλαντώσειςΤαλαντώσεις
üü ΣτατικήΣτατική ανεπάρκειαανεπάρκεια
üü ΑλλαγήΑλλαγή χρήσηςχρήσης καικαι λειτουργίαςλειτουργίας

ΤΥΠΟΙΤΥΠΟΙ & & 
ΜΟΡΦΕΣΜΟΡΦΕΣ

ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

45ο
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Προσδιορισμός – Εκτίμηση - Παράμετροι προς Εξέταση

ΣυνθήκεςΣυνθήκες ΕφαρμογήςΕφαρμογής –– ΚατάστασηΚατάσταση ΥποστρώματοςΥποστρώματος
üü ΞηρόΞηρό, , υγρόυγρό, , μεμε ήή χωρίςχωρίς φαινόμεναφαινόμενα διείσδυσηςδιείσδυσης υδάτωνυδάτων

ΚατάστασηΚατάσταση ΡηγμάτωσηςΡηγμάτωσης
üü ΑδρανήςΑδρανής, , δυναμικήδυναμική ((ενεργήενεργή) ) ήή μημη, , μεμε ήή χωρίςχωρίς παρουσίαπαρουσία

νερούνερού

ΕπιφάνειαΕπιφάνεια προςπρος επέμβασηεπέμβαση –– ΠροσδιορισμόςΠροσδιορισμός ρωγμήςρωγμής
üü ΕξωτερικήΕξωτερική ήή εσωτερικήεσωτερική, , άνωάνω ήή κάτωκάτω ζώνηζώνη στοιχείουστοιχείου

ΜορφήΜορφή -- ΔιαστάσειςΔιαστάσεις / / ΑναλογίεςΑναλογίες
üü ΠλάτοςΠλάτος καικαι βάθοςβάθος, , διαμπερήςδιαμπερής ήή μημη

SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΡΗΤΙΝΕΣΡΗΤΙΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
vv ΕποξειδικέςΕποξειδικές ΡητίνεςΡητίνες –– ΑποκατάστασηΑποκατάσταση ρηγματώσεωνρηγματώσεων

1 2

3
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SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΡΗΤΙΝΕΣΡΗΤΙΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
vv ΕποξειδικέςΕποξειδικές ΡητίνεςΡητίνες –– ΑποκατάστασηΑποκατάσταση ρηγματώσεωνρηγματώσεων

11 22 33 44
ΤοποθέτησηΤοποθέτηση πλαστικώνπλαστικών
ακροφυσίωνακροφυσίων SINTECNO SINTECNO 
INJECTION NIPPLESINJECTION NIPPLES σεσε
αποστάσειςαποστάσεις ανάανά 1515--20 20 cmcm
περίπουπερίπου,, κατάκατά μήκοςμήκος τηςτης
ρωγμήςρωγμής. . ΣτερέωσήΣτερέωσή τουςτους
σημειακάσημειακά μεμε εποξειδικήεποξειδική
πάσταπάστα 22--συστσυστ. . SINMAST SINMAST 
P103P103

ΕπιφανειακόΕπιφανειακό στοκάρισμαστοκάρισμα
τηςτης ρηγμάτωσηςρηγμάτωσης μεμε
εποξειδικήεποξειδική πάσταπάστα 22--συστσυστ. . 
SINMAST P103SINMAST P103

ΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωση εργασιώνεργασιών
στοκαρίσματοςστοκαρίσματος καικαι επιφανειακήςεπιφανειακής
αντιμετώπισηςαντιμετώπισης. . ΑκολουθείΑκολουθεί ηη
διαδικασίαδιαδικασία προσαρμογήςπροσαρμογής
αλφαδολάστιχωναλφαδολάστιχων σεσε κάθεκάθε
ακροφύσιοακροφύσιο καικαι ηη εφαρμογήεφαρμογή
ρητινενέματοςρητινενέματος σειράςσειράς SINMAST SINMAST 
(J)(J) ήή ((S2)S2)
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΩΓΜΩΝΡΩΓΜΩΝ

ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ
Οριζόντιες
Επιφάνειες

ΧΑΜΗΛΗΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗΠΙΕΣΗ
≤≤ 77 barbar

ΥΨΗΛΗΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗΠΙΕΣΗ
> 8 bar> 8 bar

SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΡΗΤΙΝΕΣΡΗΤΙΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
vv ΕποξειδικέςΕποξειδικές ΡητίνεςΡητίνες –– ΑποκατάστασηΑποκατάσταση ρηγματώσεωνρηγματώσεων
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SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΡΗΤΙΝΕΣΡΗΤΙΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠοικιλομορφίαΠοικιλομορφία ΡηγματώσεωνΡηγματώσεων

vv ΕποξειδικέςΕποξειδικές ΡητίνεςΡητίνες –– ΑποκατάστασηΑποκατάσταση ρηγματώσεωνρηγματώσεων

1

2

3

üü ΠροβλήματαΠροβλήματα συνοχήςσυνοχής –– ΕσωτερικάΕσωτερικά διάκεναδιάκενα, , φωλιέςφωλιές

üü ΦαινόμεναΦαινόμενα επιφανειακώνεπιφανειακών ρηγματώσεωνρηγματώσεων, , μεμε ρηχόρηχό

σχετικάσχετικά βάθοςβάθος

üü ΔιαμπερήςΔιαμπερής ρηγμάτωσηρηγμάτωση –– ΔιακοπήΔιακοπή μονολιθικότηταςμονολιθικότητας

δομικούδομικού στοιχείουστοιχείου
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SinmastSinmast JJ20 & 20 & S2LS2L, , JJ24,24, J158J158
SinpastSinpast J/AJ/A

ΕνέσιμεςΕνέσιμες, , λεπτόρρευστεςλεπτόρρευστες, , εποξειδικέςεποξειδικές ρητίνεςρητίνες,   2,   2--συστσυστ., ., 
γιαγια αποκαταστάσειςαποκαταστάσεις ρηγματώσεωνρηγματώσεων --μονολιθικότηταςμονολιθικότητας

σκυροδέματοςσκυροδέματος

ΤύποιΤύποι ενδεδειγμένοιενδεδειγμένοι ειδικάειδικά
γιαγια υψηλέςυψηλές θερμοκρασίεςθερμοκρασίες

περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
((θερινήθερινή περίοδοςπερίοδος))

ΕύροςΕύρος ΡηγμάτωσηςΡηγμάτωσης ::
üü SinmastSinmast J158J158 : : ≤≤ 0,0,33 mmmm
üü SinmastSinmast JJ2424 : 0,1: 0,1--1,0 mm1,0 mm
üü SinmastSinmast JJ220, J20L 0, J20L ήή S2LS2L : 1,0: 1,0––33,0,0 mmmm
üü SinpastSinpast J/AJ/A : : 3,03,0--4,04,0 mmmm
üü MicrobetonMicrobeton BSBS--40 Injection40 Injection** : : >> 4,04,0 mmmm

•• ΧρόνοςΧρόνος εργασιμότηταςεργασιμότητας ≥≥ 550 0 λεπτάλεπτά / +25/ +25οο CC

SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΡΗΤΙΝΕΣΡΗΤΙΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
vv ΕποξειδικέςΕποξειδικές ΡητίνεςΡητίνες –– ΑποκατάστασηΑποκατάσταση ρηγματώσεωνρηγματώσεων

* * ΛεπτόκοκκοΛεπτόκοκκο κονίαμακονίαμα τσιμεντοειδούςτσιμεντοειδούς βάσηςβάσης, 1, 1--συστσυστ. . ((μέγιστημέγιστη κοκκομετρίακοκκομετρία 0,3 0,3 mm)mm)



35

SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΡΗΤΙΝΕΣΡΗΤΙΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
vv ΕποξειδικέςΕποξειδικές ΡητίνεςΡητίνες –– ΑποκατάστασηΑποκατάσταση ρηγματώσεωνρηγματώσεων

ΤύποιΤύποι ενδεδειγμένοιενδεδειγμένοι ειδικάειδικά
γιαγια χαμηλέςχαμηλές θερμοκρασίεςθερμοκρασίες

περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
((χειμερινήχειμερινή περίοδοςπερίοδος))

SinmastSinmast J158, J12 & J26J158, J12 & J26, , 
SinpastSinpast J/AJ/A

ΕνέσιμεςΕνέσιμες, , λεπτόρρευστεςλεπτόρρευστες, , εποξειδικέςεποξειδικές ρητίνεςρητίνες,   ,   
22--συστσυστ., ., γιαγια αποκαταστάσειςαποκαταστάσεις ρηγματώσεωνρηγματώσεων --

μονολιθικότηταςμονολιθικότητας σκυροδέματοςσκυροδέματος

ΕύροςΕύρος ΡηγμάτωσηςΡηγμάτωσης ::
üü SinmastSinmast J158J158 : : ≤≤ 0,0,33 mm (mm (μικρομικρο--τριχοειδήτριχοειδή))
üü SinmastSinmast JJ2626 : 0,1: 0,1––1,01,0 mmmm
üü SinmastSinmast JJ1212 : : 11,,00––3,03,0 mmmm
üü MicrobetonMicrobeton BSBS--40 Injection40 Injection** : > : > 4,04,0 mmmm

•• ΧρόνοςΧρόνος εργασιμότηταςεργασιμότητας 2525--3535 λεπτάλεπτά / +25/ +25οο CC

* * ΛεπτόκοκκοΛεπτόκοκκο κονίαμακονίαμα τσιμεντοειδούςτσιμεντοειδούς βάσηςβάσης, 1, 1--συστσυστ. . ((μέγιστημέγιστη κοκκομετρίακοκκομετρία 0,3 0,3 mm)mm)
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SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΡΗΤΙΝΕΣΡΗΤΙΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
vv ΕποξειδικέςΕποξειδικές ΡητίνεςΡητίνες –– ΑποκατάστασηΑποκατάσταση ρηγματώσεωνρηγματώσεων

ΟΨΗΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

0.1 mm0.1 mm

0.2 mm0.2 mm

0.3 mm0.3 mm

max.max. 4.0 mm4.0 mm

3.5 mm3.5 mm

3.0 mm3.0 mm0.5 mm0.5 mm

2.0 mm2.0 mm

1.5 mm1.5 mm

1.0 mm1.0 mm0.7 mm0.7 mm

0.8 mm0.8 mm

SINMAST J24SINMAST J24

SINMAST J26SINMAST J26

SINMAST J158SINMAST J158 SINPAST J/ASINPAST J/ASINMAST J20SINMAST J20

SINMAST J12SINMAST J12

SINMAST S2LSINMAST S2L

SINMAST S2SINMAST S2

DURAL DURAL 
FAST SET FAST SET 
EPOXY LVEPOXY LV
((μεμε χαλαζιακήχαλαζιακή άμμοάμμο))

ΠλάτηΠλάτη ΡηγματώσεωνΡηγματώσεων
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SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΡΗΤΙΝΕΣΡΗΤΙΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
vv ΕποξειδικέςΕποξειδικές ΡητίνεςΡητίνες –– ΑποκατάστασηΑποκατάσταση ρηγματώσεωνρηγματώσεων

üü ΑλφαδολάστιχοΑλφαδολάστιχο εισπίεσηςεισπίεσης ενέματοςενέματος

üü ΠλαστικόΠλαστικό ακροφύσιοακροφύσιο Injection NippleInjection Nipple

üü ΣτοκάρισμαΣτοκάρισμα ρωγμήςρωγμής μεμε SinmastSinmast P103P103

üü ΕνέσιμηΕνέσιμη ρητίνηρητίνη ((ππ..χχ. . SinmastSinmast J158J158))

üü ΔομικόΔομικό ΣτοιχείοΣτοιχείο ((σκυρόδεμασκυρόδεμα))

üü ΡηγμάτωσηΡηγμάτωση

SinmastSinmast J158 J158 κκ..οο..κκ..

SinmastSinmast P103 P103 
ήή P103 FP103 F

ΠροσαρμογήΠροσαρμογή & & στερέωσηστερέωση ακροφύσιωνακροφύσιων ––
ΣτοκάρισμαΣτοκάρισμα επιφανειακάεπιφανειακά τηςτης

ρηγμάτωσηςρηγμάτωσης μεμε εποξειδικήεποξειδική πάσταπάστα
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SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΡΗΤΙΝΕΣΡΗΤΙΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
vv ΕποξειδικέςΕποξειδικές ΡητίνεςΡητίνες –– ΑποκατάστασηΑποκατάσταση ρηγματώσεωνρηγματώσεων

Σύνδεση με
Αεροσυμπιεστή

(δυνατότητας 6-8 atm)

Διακόπτες ελέγχου
παροχέτευσης (on-off)

Μανομετρικό για
ρύθμιση πιέσεως
(≤ max. 2 atm)

Διακόπτης
εκτόνωσης αέρα

Δομικό υπόστρωμα (σκυρόδεμα)
Οριζόντια ή κατακόρυφη επιφάνεια

Μηχάνημα

Μηχάνημα ΓΤΓΤ Εφαρμογής

Εφαρμογής Ρητινενέσεων

Ρητινενέσεων

Παράλληλη
δίοδος

παροχέτευσης
Νο 2

Δίοδος
παροχέτευσης

Νο 1

Ακροφύσιο
SINTECNO Injection Nipple
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ΠροεργασίεςΠροεργασίες πρινπριν τηντην εφαρμογήεφαρμογή λλ..χχ. . ΥφασμάτωνΥφασμάτων FRPsFRPs

SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣΕΠΙΣΚΕΥΕΣ προπρο ΕνισχύσεωνΕνισχύσεων

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

10-30 mm
ΚΑΤΟΨΗΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ

ΕπισκευέςΕπισκευές σκυροδέματοςσκυροδέματος μεμε
έτοιμαέτοιμα κονιάματακονιάματα τηςτης σειράςσειράς
MicrobetonMicrobeton καικαι ρωγμώνρωγμών μεμε

ρητίνεςρητίνες SinmastSinmast

ΑπότμησηΑπότμηση τωντων ακμώνακμών
((ροντάρισμαροντάρισμα) ) τουτου

στοιχείουστοιχείου μεμε τητη βοήθειαβοήθεια
γωνιακούγωνιακού τροχούτροχού

((ακτίναακτίνα καμπυλότηταςκαμπυλότητας
~10~10--30 30 mm)mm)
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ΕλάσματαΕλάσματα & & ΥφάσματαΥφάσματα // ΓκάμαΓκάμα ΠροϊόντωνΠροϊόντων

ΗΗ ΡΗΤΙΝΗΡΗΤΙΝΗ αποτελείαποτελεί τοτο μέσομέσο μεταφοράςμεταφοράς τωντων
τάσεωντάσεων απόαπό τοτο ΔομικόΔομικό ΣτοιχείοΣτοιχείο

στοστο ΕΛΑΣΜΑΕΛΑΣΜΑ ήή τοτο ΥΦΑΣΜΑΥΦΑΣΜΑ, , 
αντίστοιχααντίστοιχα

ΕλάσματαΕλάσματα ΆνθρακαΆνθρακα
S&PS&P CFK 150/2000CFK 150/2000
S&P CFK 200/2000S&P CFK 200/2000

ΥφάσματαΥφάσματα ΆνθρακαΆνθρακα
S&PS&P CC--SheetSheet 240240
S&PS&P CC--SheetSheet 640640

ΥφάσματαΥφάσματα ΥάλουΥάλου
S&PS&P GG--SheetSheet EE & ARAR

2 διευθύνσεων
(με πλέξη 90/10 & 50/50)

SinmastSinmast S2W / S2WVS2W / S2WV

SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE
Ε
Ν
ΙΣ
Χ
Υ
Σ
Ε
ΙΣ

Ε
Ν
ΙΣ
Χ
Υ
Σ
Ε
ΙΣ

SinmastSinmast P 103P 103
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SINTECNO Hellas ABETESINTECNO Hellas ABETE

ΠεδίαΠεδίαΠεδία ΔραστηριοποίησηςΔραστηριοποίησηςΔραστηριοποίησης

ΠρόσμικταΠρόσμικτα ΣκυροδέματοςΣκυροδέματος ΠρόσμικταΠρόσμικτα GuniteGunite ΠρόσμικταΠρόσμικτα ΚονιαμάτωνΚονιαμάτωνΜαστίχεςΜαστίχες ΣτεγάνωσηςΣτεγάνωσης

ΚονιάματαΚονιάματα ΣτεγάνωσηςΣτεγάνωσηςΕνέματαΕνέματα ΣτεγάνωσηςΣτεγάνωσης
ΑναστολείςΑναστολείς καικαι

ΚονιάματαΚονιάματα ΕπισκευήςΕπισκευήςΡητίνεςΡητίνες ΕπισκευώνΕπισκευών

ΣυστήματαΣυστήματα
ΕνισχύσεωνΕνισχύσεων μεμε FRPsFRPs ΒαφέςΒαφές ΠροστασίαςΠροστασίας

ΠροϊόνταΠροϊόντα
ΒιομηχανικώνΒιομηχανικών ΔαπέδωνΔαπέδων

ΔάπεδαΔάπεδα
ΕποξειδικώνΕποξειδικών ΡητινώνΡητινών

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ / ΜΕΤΑΛΛΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

http://www.fortacorp.com/ferro%20photo's/004_21_1.htm

